
сЕртиФикАт кАчЕствА N9 772 госг 7566-201 8 з.1

lтl ё
на лiЕталлопрод}кl+,|ю: ГОСТ 19281-20,t4
на хиli,},Nеский состав: госТ 19281,20,14

выписки сермфиката: 20.01,2022г

N9

на сорвлёl{п ГОСТ Е

1 8, Ао сrАлtrlРоIvlышлЕнl,м
620137, г

Е<аrвринбурr
76503712

5з4932"t9

Публичное акционерое обilрство

0, Челябинская обл, г.А:я, ул. Мир,9
завqд"

п рокат тол стол истовой горя ч екатаный из н изкол ёгирсванной стал и Лист1 Кол-волисюв 1

опу0.g94 Б23.в566 000 2414,0

опу0.994 lV Б17,8921 500 6 000 18м.а

l zza

l lэо

09г2с, 12 гс
09г2с, 12 гс 22о245

41-748Итого:

нопнlV Б6 27.000,1 500 6 00i)220234 12аз 60.03 09г2с, 1 5 гс
27.000

2

Итого:

0.5 0.вtJ.i:)
,1 

,с) 1.711 23 1в147 эJ 2.0 1,02202м 10

0.4 а.2 з92.5 0.40.90.9 9 1з,10 1зб220245
0.2 390.6 0.8 1,6в 13 165з 1.6 0,5,эп),\Z. 9 144

2

3

l Zzo

1 256

32а,,з25490;495
}д; уд 29555;60;64;6749;52;55;582

з15}д; уд'l53; 184; 228:24576; ВЗ; В8:9З

480;485

485;490

З2; З3

32; ЗЗ

320;325

340; 345,1203

Прьвчание: <<ТМ>>-поставка по теоретическоti

29; З0 49; 53;56;59 101; ВЗ; 91; 96

массе; <ФМ>-посЕlвка по факпаческой массе; ГG гарантия

з

iд; уд 295

в серrификатв
}Юl-ЭР

оА

продl)л{lия coorEeTETE/ET деЙстЕуlоlим
сермфикаm качестм.

в РФ стаrцарпам, При перписке по вопрсам

.м.

Ng
Паp1ии толцина чир4на длина

l эUU

KýJ при 40С, ДЬк/ома

N!
, гt/п

вязкооть после
гУп

1.

15 i 0.552 1,4

0,2


