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ДО «Первоуральский новотрубный завод» 
Россия, 623100, Свердловская обл., г. Первоуральск, ул. Торговая, 1. Тел.: (3439) 27-77-77. 
При возникновении вопросов, связанных с качеством отгруженной продукции, просим направлять запросы, ссылаясь на наш номер сертификата, 
тел.(3439) 27-68-59, факс (3439) 27-53-23, E-mail: olga.chernvslieva я clielmnegroun.com 

УТК-1601-А 

ш 
Выдан 15.07.2021 

СЕРТИФИКАТ КАЧЕСТВА № АК - 077990/01 

на трубы горячедеформированные Распоряжение на отгрузку № 331 
ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СИБИРСКИЕ РЕСУРСЫ". 630088, РОССИЯ. НОВОСИБИРСКАЯ ОБЛАСТЬ, г. 

Получатель НОВОСИБИРСК ул. ПЕТУХОВ А, 19/1 

Трубы изготовлены по заказу № 1108013 /21 

Отгрузка произведена 15.07.2021 в вагоне № 58055203 

Трубы соответствуют ГОСТ 8732-78/В8731-74 протокол ПР 507-2007(лереиздание) 

Количество Механические свойства 
Технологические 

испытания 

№ 
партий 

Размер труб, мм 
штук метров* кг** 

Марка 
стали 

№ 
плавки 

ГОСТ 
или ТУ 

ОС 

О 
и 

Времен­
ное соп-

ротивлен. 
разрыву, 
кгс/мм2 

Предел 
текуче­

сти. 
кгс/мм2 

Относи­
тельное 
удлине­

ние1)^ С
п

л
ю

щ
и

­
ва

н
и

е 

Р
аз

д
ач

а 

Б
о

р
то

ва
-

н
и

е 

З
аг

и
б

 

07Б360 219x7 НК 8000 32 277.600 10160.0 09Г2С 1R5115 52 35 31 
52 35 31 

07Б361 219 х 7 НК 8000 30 259.800 9510.0 09Г2С 1R5115 52 35 31 
52 35 31 

" 

Итого 62 537.400 19670.0 ^-определяется расчетом **-определяется взвешиванием 

Примечание: НД - немерная длина, MP - мерная длина, НБ - не более, НК - не короче, ОД - ограниченная длина, КР - кратные, KN - кратные, количество кратностей 
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Номер 
партии 

Номера 
плавок 

ХИМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ В % Обезу гл ерожен н ы й 
слой 

Шероховатость 

Номер 
партии 

Номера 
плавок 

углерод 
маргане 

ц кремний сера фосфор хром никель молибде 
н 

ванадий титан медь 
алюмин 

ий 
ниобий мышьяк азот наружный 

мм. 
внутренний 

мм. 
наружная 

мкм 
внутренняя 

мкм 

1R5115 0.08 1.33 0.59 0.007 0.012 0.11 0.13 0.003 <0.005 0.20 0.030 0.005 0.008 0.010 

с 

Гидродавление труб гарантируется 

Химсостав труб соответствует нормам ГОСТ 19281-2014 

Маркировка труб товарный знак, размер, марка стали. 

Трубы изготовлены с фаской. 

Отходы на обрезь в общий метраж и тоннаж не включены и составляют 

Отгрузка производится 

Инспек 

ческо 

цШиче 
конт 

a JI.I . Контролер ЦТК 
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АО «Первоуральск»!! новотрубный завод» 
Россия, 623100, Свердловская обл., г. Первоуральск, ул. Торговая, 1. Тел.: (3439) 27-77-77. 
При возникновении вопросов, связанных с качеством отгруженной продукции, просим направлять запросы, ссылаясь на наш номер сертификата, 
тел.(3439) 27-68-59, факс (3439) 27-53-23, E-mail: olga.chernvsheva« clielpipegroup.com 

УТК-1601-А 

Ж СЕРТИФИКАТ КАЧЕСТВА № АК - 077991/01 

Выдан 15.07.2021 на трубы горячедеформированные Распоряжение на отгрузку № 331 
ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СИБИРСКИЕ РЕСУРСЫ", 630088, РОССИЯ, НОВОСИБИРСКАЯ ОБЛАСТЬ, г. 

Получатель НОВОСИБИРСК, ул. ПЕТУХОВА, 19/1 

Трубы изготовлены по заказу № 1108013 /21 

Отгрузка произведена 15.07.2021 

Трубы соответствуют ГОСТ 8732-78/В8731-74 

в вагоне № 58055203 

№ 
партий 

Размер труб, мм 

Количество 

Марка 
стали 

№ 
плавки 

ГОСТ 
или ТУ 

С
о
ст

о
ян

и
е 

Механические свойства 
Технологические 

испытания 

№ 
партий 

Размер труб, мм 
штук метров* кг** 

Марка 
стали 

№ 
плавки 

ГОСТ 
или ТУ 

С
о
ст

о
ян

и
е 

Времен­
ное соп-

ротивлен. 
разрыву, 
кгс/мм2 

Предел 
текуче­

сти. 
кгс/мм2 

Относи­
тельное 
удлине-

ние% С
п

л
ю

щ
и

­
ва

н
и

е 

Р
аз

д
ач

а 

Б
о
р
то

ва
-

н
и

е 

З
аг

и
б

 

05Б158 219x7 НК 8000 10 94,800 3470.0 20 1R3656 50 27 
50 27 

05Б630 219x7 НК 8000 17 162,800 5960.0 20 IR4138 51 26 
50 27 

07Б5 219x7 НК 8000 8 77,300 2830.0 20 1R1943 50 27 
51 26 

< 

Итого 35 334.900 12260.0 *-определяется расчетом **-определяется взвешиванием 
Примечание: НД - немерная длина, MP - мерная длина, НБ - не более, НК - не короче, ОД - ограниченная длина, КР - кратные, KN - кратные, количество кратностей 
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Номер 
партии 

Номера 
плавок 

ХИМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ В % Обезуглероженный 
слой 

Шероховатость 

Номер 
партии 

Номера 
плавок 

углерод маргане 
и 

кремний сера фосфор хром никель молибде 
н 

ванадий титан медь ал юм и н 
ий 

ниобий мышьяк азот 
наружный 

мм. 
внутренний 

мм. 
наружная 

мкм 
внутренняя 

мкм 

1R3656 0.20 0.49 0.24 0.003 0.006 0.13 0.12 0.17 0.007 
1R4138 0.20 0.49 0.27 0.003 0.008 0.13 0.15 0.22 0.007 
IR1943 0.21 0.37 0.20 0.011 0.012 0.13 0.12 0.19 0.010 

— 

Гидродавление труб гарантируется 

Химсостав труб соответствует нормам ГОСТ 1050-2013 

Маркировка груб товарный знак, размер, марка стали._ 

Трубы изготовлены с фаской. 

Отходы на обрезь в общий метр 

Отгрузка производится по 

Инспектор 

включены и составляют 

Контролер ЦТК а Л.Г. 
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