
СЕРТИФИКАТ КАЧЕСТВА № УП-00016456Т от 18.03.2026
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Сведения о продукции

№ п.п. № плавки Номенклатура ГОСТ Марка стали Партия № пакета Количество штук в 
пакете

Теоретич. 
масса 

пакета, тн
1 151347А(9763) Труба ВГП 15*2,8 6м 3262-75 ст.08кп Р1-468.5.1-004 5 330 2,534
2 322172М(18) Труба ВГП 20*2,8 6м 3262-75 ст.08кп К9-1568.2.1-050 6 272 2,71
3 Труба ВГП 25*2,8 6м 3262-75 ст.08кп Р1-1490.1.1-002 1 210 2,672
4 300233М(3) Труба ВГП 32*3,2 6м 3262-75 ст.08кп К9-249.2.1-085 1 144 2,67
5 353471А(25384) Труба ВГП 40*3,5 6м 3262-75 ст.08кп 13-1391.2.1-018 4 100 2,304
6 253914А(27967) Труба ВГП 50*3,5 6м 3262-75 ст.3сп 76-1565.2.1-079 7 80 2,343

7 353975А(28654)/353
979А(27928) Труба ЭСВ 159*4,0 12м 10705-80 / 10704-91 ст.3сп 21-1536.2.1-170 6 16 2,936

8 353975А(28654) Труба ЭСВ 159*4,0 12м 10705-80 / 10704-91 ст.3сп 21-1536.2.1-170 5 16 2,936

9 154092А(28655)/353
975А(28654) Труба ЭСВ 159*4,0 12м 10705-80 / 10704-91 ст.3сп 21-1536.2.1-174 3 16 2,936

10 253818А(27810) Труба ЭСВ 159*4,5 12м 10705-80 / 10704-91 ст.3сп 21-1556.2.1-030 4 16 3,293
11 253818А(27810) Труба ЭСВ 159*4,5 12м 10705-80 / 10704-91 ст.3сп 21-1556.2.1-030 3 16 3,293

12 154078А(27809)/354
047А(27947) Труба ЭСВ 159*4,5 12м 10705-80 / 10704-91 ст.3сп 21-1556.2.1-032 6 16 3,293

13 253987А(28298) Труба ЭСВ 76*3,5 12м 10705-80 / 10704-91 ст.3сп 76-99.2.1-234 4 64 4,808

14 318376М(401)/31910
9М(406) Труба ЭСВ 89*3,5 12м 10705-80 / 10704-91 ст.3сп К9-275.4.1-107 4 25 2,215

Химический состав, механические свойства (в соответсвии с сертификатами завода-изготовителя рулонного проката)

№ п.п. № плавки
С Si Mn S P Cr Ni Cu As N Al V Сэкв. Временное 

сопротивле
ние, Н/мм2

Относител
ьное 

удлинение, 
%

Предел 
текучести, 

Н/мм2

Сплющи
вание Загиб

Гидравл. 
давление, 

кгс/см2

Уд.вязк., Дж/см2 Уд.вязк. 
мех.ст., 
Дж/см2х100 x100 x100 x1000 x1000 x100 x100 x100 x1000 x1000 x1000 x1000 x100 KCU KCV

1 353975 18 20 45,3 12 29 3,8 3,3 4,7 26 4 34 491 26 359 УД - УД
2 353979 20 20 46 11 22 3,1 3 4,2 27 5 40 495 31 370 УД - УД
3 253987 20 22,3 46 14 23 4 4 5 26 5 34 480 25 365 УД - УД
4 253914 6 4,2 28 16 22 3 3,3 5 27 8 43 370 35 315 УД УД УД
5 151347 6 1 30 12 29 3,2 3,3 5 20 3 52 360 38 310 УД УД УД
6 300233 8 1 39 10 14 3 2 1 3 43 370 34 УД УД УД
7 353471 7 2,1 26,1 17 19 3 3,1 4 27 5 80 355 36 300 УД УД УД
8 10 2 36 10 11 4 2 2 3 52 405 31 УД УД УД
9 322172 7 2 38 6 10 5 2 2 3 54 365 30 УД УД УД

10 253818 18 19 44 10 25 31 28 45 25 5 61 490 31 373 УД - УД -20C
88

+20C
140

+20C
79

11 154078 19,2 23,4 44,1 9 21 3,1 4 5 24 6 48 494 31 373 УД - УД -20C
87

+20C
136

+20C
79

12 354047 19 19 43 13 16 3 3,5 7 28 5 37 491 31 376 УД - УД -20C
83

+20C
135

+20C
77

13 154092 17 17,1 45 8 18 2,5 2,9 4,1 24 6 35 470 26 342 УД - УД
14 318376 14 15 43 15 12 3 2 2 3 5 22 462 28,5 УД - УД
15 319109 16 15 41 14 17 5 3 4 3 6 24 465 27 УД - УД

Отгрузка труб производится по теоретической массе. 
Химический состав труб соответствует ГОСТ 380-2005,ГОСТ 1050-2013 Дата выдачи: 18 марта 2026 г. Подпись:
Трубы подвергнуты 100% контролю качества сварного шва неразрушающим методом. 
Указанная в сертификате продукция соответствует действующим в РФ стандартам и техническим условиям. Е. Ю. Волкова
При обращении по вопросам качества и количества продукции ссылаться на номер сертификата и данные на маркировочной бирке.


