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Завод-изготовитель . Заводской заказ № 4444000299

Грузополучатель

АО "УРАЛЬСКАЯ СТАЛЬ"

ООО МТК "КРАСО",г.Иркутск

Сталь толстолистовая

N вагона 56882319

УС-17/24-16

ГОСТ 14637-89

ГОСТ 380-2005

ГОСТ 19903-2015

Поставка по фактическому весу

НД на хим.анализ

НД на сортамент

Вид продукции

Адрес  ул. Заводская 1, г. Новотроицк, Оренбургская область, 462353, Россия

Заказчик

31.01.2024

17.01.2024

Спецификация 70/16

Контракт на поставку №

НД на тех.требование

ООО ТД "ЦентрМеталлИнвест",г.Санкт-Петербург

№ № плавки №
партии

№
 л

ис
та

Наименование марки

Ка
те
г.

Размеры, мм Состояние поставки
ТНВЭД

Фор
ма

пост

Кол-
во,
шт

Масса теор. кг
Масса

фактическа
я, кг

Толщ. Шир. Длина
наименование темп.

1 листа общая

1 V40923 2032 СТ3СП 5 8 2000 6000 горячекатаное состояние 7208529900 Ф4 16 11696

2 Z40857 1982 СТ3СП 5 10 1500 6000 горячекатаное состояние 7208529900 Ф4 48 33048

3 Z40857 2031 СТ3СП 5 8 2000 6000 горячекатаное состояние 7208529900 Ф4 26 19006

Итого 90 63750

№ №плавки

Химический состав стали * 100, %

Тр
ещ

ин
ос

т
Pc

m
,%

У
гл

ер
од

ны
йэ

кв
., 

%
А

зо
тн

ы
й

эк
в.

, %C Mn Si S P Cr
Zr Ni Cu

H2 As N2 Ti
Nb+V Al V

Nb
Nb+V+

Ti
Ti+Al B Mo Ca Co+Ni W

1 V40923 17 43 18 0.200 1.0 2 2 2 0.50 0.700

2 Z40857 16 46 17 0.200 0.5 6 5 10 0.50 0.700
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№ № плавки
№

 п
ар

ти
и

№
 л

ис
та

Предел текуч.
(поперек), Н/мм2

Врем. сопр.
(поперек), Н/мм2

Относит. удлинение
(δ 5),%

Холодны
й изгиб

Ударная вязкость (KCU),
Дж/см2

Ударная вязкость
(KCV), Дж/см2

Ти
п 1 2

ср
. з

н

1 2

ср
. з

н

1 2

ср
. з

н

1 2

Т,
 °С 1 2 3 4 5 6

Т,
 °С 1 2 3

ср
. з

н

1 V40923 2032 2 315 300 465 450  35.0  33.0 Уд Уд -20 144 163 126 154 144 135 +20 126 141 110 126
133 126 118 126

2 Z40857 1982 2 305 285 460 445  34.0  32.0 Уд Уд -20 114 133 96 124 114 105 +20 119 135 104 119
127 119 112 119

3 Z40857 2031 2 315 295 465 450  34.0  32.0 Уд Уд -20 116 135 97 125 116 107 +20 120 135 104 120
127 120 112 120

№ № плавки

№
 п

ар
ти

и

№
 л

ис
та

%
волокна
в изломе

Ударн.вязкость после
механического старения (KCU),

Дж/см2
Длина

расслое
ния, мм

Отн.сужение в
направлении
толщины
проката, %

1 2

Т,
 °С 1 2 3 4 5 6 1 2 3

1 V40923 2032 +20 139 158 120 148 139 130
2 Z40857 1982 +20 122 141 103 131 122 113
3 Z40857 2031 +20 125 144 107 135 125 116

№ № плавки Результаты радиационного контроля
1 V40923 уд Металл был подвергнут радиационному контролю. Допустимые удельные активности основных радионуклидов в металле не превышают норм и значений по

ОСПОРБ - 99/2010
2 Z40857 уд Металл был подвергнут радиационному контролю. Допустимые удельные активности основных радионуклидов в металле не превышают норм и значений по

ОСПОРБ - 99/2010
Дополнительная информация

 Б-ПН-О-

С гарантией свариваемости.
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100% УЗК, 2 класс сплошности по ГОСТ 22727-88.

V40923-литая заготовка

Z40857-литая заготовка

1982,2031,2032-партии аттестованы стат.методом

Настоящий сертификат действителен только на территории РФ и стран СНГ.При переписке по вопросам качества ссылаться на номер сертификата.

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

This document has been sign digitally

'СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭЦП
Digital Signatire Certificate Information

Сертификат/ Certificate
0f9174c979098c38dee497b4db0a89a4cbe9b5d4
Владелец Пешкова Алла Анатольевна
Holder Peshkova Alla Anatol'evna
Действителен с 31/08/2023 по 31/08/2024
Certificate valid from 31/08/2023 till 31/08/2024

Мастер контрольный на горячих участках работ
подучастков стана,  термоотделения

Пешкова Алла Анатольевна

(подпись)

Контролер в производстве черных металлов 4 разряда Шапкина Елена Дмитриевна

_____________

Готовил :


